


Что такое ППК?

• Поли-пара-ксилилен - линейный полимер 

п-ксилилена : 

Основные свойства :

• Устойчивость к растворителям и кислотам

• Высокая температура плавления

• Большое удельное сопротивление 



Примеры использования ППК.
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Установка
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Печь №1

70-150

Печь №2
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Эксперимент №1

Плата покрытая ППК Плата без ППК



Батарейка не покрытая ППК
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Батарейки покрытые ППК
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Выводы

• Поли-п-ксилиленовое покрытие действительно 

хорошо защищает электронные устройства от 

воздействия агрессивных сред. Проведенные 

эксперименты позволяют говорить о хорошей 

электрической изоляции пленки ППК в растворе 

уксусной кислоты в течение 8 дней с батарейками 

и 1 часа с платами. К сожалению, по прошествии 

некоторого времени во влажной среде, покрытие 

отделяется от поверхности устройства, и барьер 

нарушается.



Цель дальнейшей работы

Целью дальнейшей работы является:

1) Изучение улучшение сцепления полимера с 

поверхностью.

2) Убыстрение процесса нанесения пленки ППК на 

предмет.
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